
Saunový materiál osika a olše
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Nedovoluje se na lícové straně.

 Povoleno pouze malé množství špendlíkových suků u olše. 

Osika - nedovoluje se na lícové straně. Olše - povoleny suky s průměrem max. 5mm

Nedovoluje se na lícové straně.

Nedovoluje se na lícové straně.

Nedovoluje se na lícové straně.

Osika - žádné suky. Olše - povolen 1 suk s průměrem max. 5mm na 1m délky

10% +/-2%

tloušťka +/-0,5 mm
šířka +/-1,0 mm 
délka +/- 10 mm

Nedovoluje se na lícové straně.

Nedovoluje se.

Nedovoluje se.

Nedovoluje se žádný hrubý nebo špatně opracovaný povrch na lícové straně. 

     

Nevyskytují se.

Nedovoluje se na lícové straně.
Nedovoluje se.

Nedovoluje se. Povolena pouze přirozená struktura dřeva.


